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Le besoin d'étancher sa maison contre les influences indésirables de la nature existe depuis
la nuit des temps. Nos ancétres utilisaient pour cela des matériaux naturels, afin de remplir
et de boucher les joints et les fentes.

Le mastic moderne a également la fonction de protection contre la poussiére, le vent et
'eau.

Grace au développement de mastics spéciaux pour le domaine d’application respectif, il a
été possible d'obtenir des matériaux pour des raccords fiables.

Les proprietes des mastics sont multiples : outre le raccordement proprement dit des flancs
d’adhérence du joint, un mastic adapte de facon optimum a la tache permet une résistance
élevée par rapport aux influences exterieures, la compatibilité avec les matériaux avoisinants
et 'absorption des mouvements, p.ex. en cas de modifications thermiques de la longueur
des éléements de construction. Bref : il est étanche.

Afin d'assurer une liaison durable, quelgues peints sont & respecter. Vous apprendrez les
bases pour une réalisation parfaite de joints dans le présent livret conseil professionnel
OTTO.




































